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Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2017-05-15
Znak sprawy: XIV/264/4/17 


Dokumentacja  fotograficzna z przeprowadzonych odkrywek stropodachów nad budynkami „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Miejsce losowo wykonanych próbek:
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[image: image2.png]Dach budynku A miejsce poboru odkrywki nr 1
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[image: image4.png]‘Warstwa bitumiczna grubos¢ 2.5 cm




[image: image5.png]Warstwa wylewki spadkowej 12 cm




[image: image6.png]Odkrywka nr 1 otwér przed zabezpicczeniem




[image: image7.png]Odkrywka nr 2 Zdjecie predstawia wszystkie warstwy

Fragment piyty eternitowej z mocno zwiazanym fragmentem wylerwki cementowej





[image: image8.png]‘Warstwa bitumiczna skl




[image: image9.png]‘Fragment eternitu Wraz z zaprawa cementowa. Widoczna duza ilos Zwiru w zaprawie.




[image: image10.png]Grubos¢ zaprawy uzalezniona jest od wysokosci fali eternitu. W badanym miejscu 6 cm.
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Na zdjeciu widoczna pusta przestrzei pomiedzy grzbietem fai eternitu 2 piyta styropianowa
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[image: image12.png]Na zdjeciu

folnej piyty styropianowe; wynosi 6 cm




[image: image13.png]Fragment pokruszonej plyty eternitowej wraz z zapr
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